Produktionsangaben

von trockenem Material im
offenen Kreislauf basieren
(Schittgewicht 1,6 t/m3)

Produkt-Kornverteilung

Leistung t/h mit Spaltweiten (mm) C.5.8
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Die oben aufgefihrten Lei- Bei leicht brechbarem Material  wird der Einsatz der automa- -
stungsangaben sind Richt- werden erheblich hdhere Lei- tischen Einstellvorrichtung )
werte, die auf Zerkleinerung stungswerte erreicht. Fir das empfohien.

Brechen im gelben Bereich

Laut Untersuchungen wird von
den LOKOMO Kreiselbrechern
der G 800-Serie gebrochener,
mittetharter Granit durch-
schnittlich geméss den
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obenstehenden Diagrammen struktur usw. des Aufgabe-
zerkleinert. materials abhangig sind.
Die Diagramme stellen Richt-

werte dar, die von Karnver-

teilung, Zahigkeit, Kristall-



